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BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang. Kelengkapan data-data bahan teknik dalam 

suatu negara atau daerah sudah seharusya dimiliki dengan lengkap, agar 

penggunaannya data tersebut dapat disesuaikan kebutuhan baik dalam bidang industri 

atau pendidikan. Data-data terebut dapat berupa data teknik dan data non teknik.  

 

Data teknik yang dimaksud antara lain adalah kekuatan tarik, kekerasan, temperatur cair, 

kandungan bahan, konduktivitas termal. Data non teknik diantaranya tempat sumber 

bahan baku, cadangan ketersediaan dan lain sebagainya. Salah satu data teknik yang 

sering dibutuhkan untuk bidang teknik mesin adalah konduktivitas termal suatu bahan 

logam ataupun non logam, untuk bahan logam biasanya punya kemampuan yang cepat 

dalam menyerap kalor atau melepaskannya dan mengalirkan arus listrik, bahan ini biasa 

disebut konduktor, sedangkan untuk bahan non logam kemampuan dalam menyerap 

dan melepaskan kalor sangat kecil, begitu juga kemampuan mengalirkan arus listrik, 

bahan ini biasa disebut isolator.  

 

Untuk membedakan apakah benda tersebut konduktor atau isolator diketahui dari nilai 

konduktivitas termal bahan tersebut Konduktor lebih cepet menghantarkan panas dan 

satu titik ke titik yang lain sedankan isolator lambat menghantarkan panas. Biasanya 

unsur-unsur yang terkandung didalam suatu bahan/material akan mempengaruhi nilai 

konduktivitas termal benda tersebut.  

 

Bahan non logam biasanya 1
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 MOTTO : 
 

 Pendidikan sangat penting untuk meraih masa depan. 

 Teruslah belajar dan jangan takut salah. 

 Menyikapi sesuatu dengan sikap sabar dan berpikir tenang. 

 Suatu permasalahan pasti ada solusinya. 

 Lebih baik bersikap rendah hati dari pada sombong diri. 

 Selalu bersyukur yang diberikan Tuhan kepada kita. 

 Menjalani hidup ini harus dengan semangat dan jangan sampai 

menyerah. 
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 Kedua orang tuaku ibu Dan bapak   

yang ku cinta  

 Saudara kakak dan adik – adiku yang 

telah memberiku semangat 

 Teman – teman seperjuangan 2020 

Teknik Mesin 

 Almamaterku  
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ABSTRAK 

 

 

 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah Mengetahui konduktivitas 

termal tanah liat Kayu Agung, Mengetahui konduktivitas termal tanah liat Gasing Dapat 

digunakan untuk penelitian yang ada hubungan dengan perpindahan panas dan Dapat 

digunakan sebagai acuan dalam penelitian tentang tanah liat, terutana jika tanah liat 

tersebut digunakan sebagai bahan teknik 

Penelitian konduktivitas termal terhadap tanah liat Kayu Agung dan Gasing 

dilakukan dengan tanpa pemadatan, dan diharapkan didapat berapa nilai konduktivitas 

termal kedua tanah liat tersebut. Karena persyaratan yang harus diperhatikan dan 

dipenuhi dalam penelitian tanah liat, maka penulis membatasi bahwa dalam penelitian ini 

mengabaikan kadar air dan kandungan unsur tanah liat. 

Dari Hasil pengujian konduktivitas termal diatas untuk tanah liat Kayu Agung 

didapat nilai (k) = 26,8264 W/m0C, sedangkan untuk tanah liat Gasing didapat nilai (k) = 

28,52224 W/m0C. Dari hasil pengamatan penulis terhadap kedua tanah liat tersebut 

memang ada perbedaan, dimana tanah liat Kayu Agung sedikit mengandung pasir, 

sedangkan tanah liat Gasing tidak mengandung pasir.  Pasir merupakan baham yang 

mengandung silika, bahan tersebut salah satu bahan yang dapat menghambat aliran panas. 

Karena tanah liat Kayu Agung sedikit mengandung pasir maka konduktivitas termalnya 

lebih kecil dibandingkan dengan tanah liat Gasing. 

 

Kata Kunci : Tanah Liat, Tanpa Pemadatan 
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ABSTRACT 

 

The expected goals of this research are to know the thermal conductivity 

of the Kayu Agung clay, to know the thermal conductivity of the Gasing clay. It 

can be used for research related to heat transfer and can be used as a reference in 

research on clay, especially if the clay is used as a material. technique 

The thermal conductivity research on the Kayu Agung and Gasing clays 

was carried out without compaction, and it was hoped that the thermal 

conductivity values of the two clays would be obtained. Due to the requirements 

that must be considered and fulfilled in clay research, the authors limit that in this 

study ignore the water content and elemental content of clay. 

From the results of the above thermal conductivity test for the Kayu Agung 

clay, the value (k) = 26.8264 W/m0C, while for the Gasing clay the value (k) = 

28.52224 W/m0C was obtained. From the author's observations of the two clays, 

there are indeed differences, where the Kayu Agung clay contains a little sand, 

while the Gasing clay does not contain sand. Sand is a material that contains 

silica, this material is one of the materials that can inhibit the flow of heat. 

Because Kayu Agung clay contains little sand, its thermal conductivity is lower 

than that of Gasing clay. 

 

Keywords: Clay, No Compaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 
 

PE ND A HUL U A N  
 
 
 
 

I.1. Latar Belakang. 
 

Kelengkapan data-data bahan teknik dalam suatu negara atau daerah sudah 

seharusya dimiliki dengan lengkap, agar penggunaannya data tersebut dapat disesuaikan 

kebutuhan baik  dalam bidang industri atau pendidikan. Data-data terebut dapat berupa 

data teknik dan data non teknik. Data teknik yang dimaksud antara lain adalah kekuatan 

tarik,  kekerasan,  temperatur  cair,  kandungan  bahan,  konduktivitas  termal.  Data non 

teknik diantaranya tempat sumber bahan baku, cadangan ketersediaan dan lain 

sebagainya. 

Salah satu data teknik yang sering dibutuhkan untuk bidang teknik mesin adalah 

konduktivitas  termal  suatu  bahan  logam  ataupun  non  logam,  untuk  bahan  logam 

biasanya punya kemampuan yang cepat dalam menyerap kalor atau melepaskannya dan 

mengalirkan arus listrik, bahan ini biasa disebut konduktor, sedangkan untuk bahan non 

logam kemampuan dalam menyerap dan melepaskan kalor sangat kecil, begitu juga 

kemampuan mengalirkan arus listrik, bahan ini biasa disebut isolator. 

Untuk membedakan apakah benda tersebut konduktor atau isolator diketahui dari 

nilai konduktivitas termal bahan tersebut Konduktor lebih cepet menghantarkan panas 

dan satu titik ke titik yang lain sedankan isolator lambat menghantarkan panas. 

Biasanya  unsur-unsur  yang  terkandung  didalam  suatu  bahan/material  akan 

 
mempengaruhi nilai konduktivitas termal benda tersebut. Bahan non logam biasanya 
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setiap daerah atau negara akan bevariasi nilai konduktivitas termalnya walaupun tidak 

terlalu signifikan dan terkadang belum ada nilai konduktivitas termalnya. 

Nilai konduktivitas termal di dapat dari hasil penelitian di laboratorium dengan 

atau cara tertentu, hasil penelitian untuk bahan non logam berupa tanah liat  kota Kayu 

Agung dan daerah Gasing di Sumatera Selatan kemungkinan telah diteliti oleh para 

peneliti tetapi belum dipublikasikan, karena data nilai konduktivitas termalnya belum 

dapat diakses, baik diliteratur atau disosial media. Dengan latar belakang ini penulis 

berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap tanah Kayu Agung dan Gasing untuk 

mengetahui konduktivitas termalnya. 

 
I.2. Permasalahan.  

 
Penelitian  konduktivitas termal  terhadap  tanah  liat  Kayu  Agung dan  Gasing 

dilakukan dengan pemadatan dan tanpa pemadatan, dan diharapkan didapat berapa nilai 

konduktivitas termal kedua tanah liat tersebut. 

 
I.3. Batasan Masalah. 

 
Karena persyaratan yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam penelitian tanah 

liat, maka penulis membatasi bahwa dalam penelitian ini mengabaikan kadar air dan 

kandungan unsur tanah liat.  

 
I.4. Tujuan.  

 
Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

 
1. Mengetahui konduktivitas termal tanah liat Kayu Agung..
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2. Mengetahui konduktivitas termal tanah liat Gasing. 
 

 
 

I.5. Manfaat. 
 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

 
1. Dapat digunakan untuk penelitian yang ada hubungan dengan perpindahan 

panas. 

2. Dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian tentang tanah liat, terutana jika 

tanah liat tersebut digunakan sebagai bahan teknik.
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